Lieferung einer Wand/-Deckenverkleidung mit sehr guten akustischen Eigenschaften bestehend
aus sicht- und riickseitig geschlitzten Akustikpaneelen.

Akustikpaneel aus Massivholz, Fichte keilgezinkt, absolut ohne Aste und Fehler,
beste Sichtqualitat, stehende Jahresringe (rift/halbrift), Oberflache strukturgebirstet.
Flr eine bessere Stabilitdt des Paneels in der Breite lamelliert mit Weif3leim D3.

Abmessungen eines einzelnen Paneel (LxBxH): 2418 x 177 x 33 mm. Massivholz-Paneel gekenn-
zeichnet durch parallele Frasrillen auf der Sichtoberflache (,Lamellen”), Breite der Lamellen
29,5mm, Breite der Schlitze 6mm, Fugentiefe variierend 12mm/22mm. Fiir eine einfache Mon-
tage sind die Paneele umlaufend mit jeweils Nut und Kern ausgefiihrt. Riickseitige, konkave
Frasung des Paneels im Raster 76/20mm.

Paneel CE-zertifiziert nach UNI EN 14915 - Brandklasse D-s2,d0. Der Schallabsorptionsgrad des
gesamten Systems muss vorab von einem anerkannten Prifinstitut zertifiziert sein und muss
mindestens aw = 0.50 (LM) erreichen.

Lieferung einer Unterkonstruktion fiir Akustikverkleidungen aus sauber gehobeltem Massivholz,
keilgezinkte Fichte oder Fohre, mit geeigneten Einbauschlitzen fir die einfache Montage der
schallabsorbierenden Dammmatten.

Lieferung von zwei schallabsorbierenden Dammmatten fir die Montage zwischen den Montage-
profilen. Holzfaserplatte mit CE-Zertifikat und Natureplus-Zertifikat (baubiologisch empfehlens-
wert), Starke 21mm, Dichte ca.140kg/m’. Hanfplatte mit CE-Zertifikat und Natureplus-Zertifikat
(baubiologisch empfehlenswert), Stirke 30mm, Dichte ca.38kg/m>.

Lieferung eines Akustikvlies aus Glasfilamenten als wirksamen Durchrieselungsschutz ge-
gen Staub und Dammstofffasern, Starke ca.0,13mm, Brandverhalten nach DIN 4102-1: A2
(unbrennbar).

Das Flachengewicht des gesamten Systems (ohne Unterkonstruktion) darf 12 kg/m?nicht tGber-
schreiten. Die Aufbauhohe des gesamten Systems (inkl. Unterkonstruktion) muss <100 mm sein.
Das gesamte System muss nach DIN 18 032-3:1997-0 fiir die Ballwurfsicherheit an Wanden und
Decken zertifiziert sein.
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